Réparation d'impacts
sur un maneton de vilebrequin

Vue du vilebrequin.

Une des phases de la gamme La réparation terminge est
de revétement. totalement invisible.

ur un maneton de vilebre-
Squin neuf (en acier 42 CD4
nitruré) de gros moteur diesel, il
s'agit de réparer quelgues
impacts dus a un choc.

Ces impacts de quelques cen-
tiemes de mm de profondeur
(maximum 1/10°") sont rebou-
chés au nickel déposé & partir
de la solution électrolytique
LORILLEUX de nickel sulfama-
te "MICKELSTAR®"

Le revétement est réalisé par
électrolyse au tampon.

Le revétement de
nickel sulfamate
NICKELSTAR® commer-
cialisé par la société
LORILLEUX a ete quali-
fié par le Centre d’Etu-
des des Structures et
Matériaux Navals de la
DGA* suite a des

controles destructifs et
essais mécaniques. Ce
revétement est utilisé
industriellement dans
les établissements de la
DGA*.

*Direction Générale des Armees
Ministére de la Défensa.













